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beständig bedingt
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unbeständig sehr
unbeständig

löslich keine
Angabe
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MINERALÖL

CHLOROFORM

ASTM-ÖL-NR. 1 80

ETHYLALKOHOL (95%)

PHOSPHORSÄURE, WÄSSRIG 10%IG 20

SUPERBENZIN 20

KALKREINIGER

SALZSÄURE (1.5%) 20

TETRAHYDROFURAN (THF) 20

GLYCERIN

ESSIGSÄURE (2.5%)
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20

AMMONIAK. 10% WASSER 20
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MOTORÖL 80

ASTM-ÖL-NR. 3 80
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LITHIUMSEIFENFETT 80
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METHYLENCHLORID
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WASSER DESTILLIERT 50
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DIMETHYLFORMAMID
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WEITERE INFORMATION

Die gemachten Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Eine rechtlich verbind-
liche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden. Für Anwendung, Ver-
wendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen oder Produkte sowie für die sich daraus 
ergebenden Folgen übernimmt Extrudr keine Haftung. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für Anwen-
dung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. 
Extrudr übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter 
befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Pro-
dukte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer.

DATENBLATT
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

21.Oktober 2019
Seite 2/2


